
RRTTVV  EECC����  TTHHIIXXOO  PPIINNKK
DDeessccrriippttiioonn  ddeess  pprriinncciippaalleess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess
Le RTV EC�� THIXO PINK� est un élastomère silicone RTV du type poly�addition bi�composant (base et catalyseur) qui durcit à
température ambiante� Indiqué pour la duplication des modèles avec de fines cavités� La propriété principale du produit est sa flui�
dité remarquable�
LLeess  pprroopprriiééttééss  pprriinncciippaalleess  dduu  pprroodduuiitt  vvuullccaanniisséé  ssoonntt  ::
� Résistance chimique élevée aux composants agressifs de certains types de résine�
� Résistance extrêmement haute à la traction et au déchirement�
� Grande précision pour reproduire les détails très fins�
� Stabilité dimensionnelle dans le temps élevée et l'indéformabilité moule�
� Résistance remarquable aux températures et au vieillissement�
� Propriétés anti adhérentes exceptionnelles�

AApppplliiccaattiioonn
MMoouulldd  MMaakkiinngg (pour son exactitude remarquable de reproduction� stabilité dimensionnelle élevée et haute résistance mécanique)�
EEffffeettss  SSppéécciiaauuxx (pour son exactitude remarquable de reproduction� stabilité dimensionnelle élevée et haute résistance mécanique)�

MMooddee  dd’’eemmppllooii
Prendre les deux produits (base et catalyseur) et secouer avant emploi� Doser une quantité égale de catalyseur et de base (ex� ���
gr de catalyseur et ��� gr de base ; dans les limites d'une erreur de �� le résultat finale ne change pas)� Une fois les deux compo�
sants pesés et en étant sures que base et catalyseur sont à dose égale� les deux composants doivent être bien mélangés� Il est impor�
tant de vérifier tout en mélangeant qu'aucun résidu reste dans les récipients de pesage� Mélanger énergiquement jusqu'à une cou�
leur homogène� Une fois mélangé il faut verser� de préférence à 	�cm de hauteur dans le moule� Le temps de travail est approxi�
mativement 
� min à 
	 °C (voir le tableau ci�dessous) à partir du commencement du mélange�Il est vivement conseillé de passer
au dégazage sous vide pour enlever les bulles d'air du mélange� Attention� le volume augmente 	 à � fois sous vide� donc employer
un récipient assez grand� Si la quantité du produit mélangé est trop petite pour faire le moule� on laisse durcir le silicone avant de
faire un autre mélange pour terminer le moule� Le second mélange va adhérer au silicone durci sans changer le résultat final� Le
temps de durcissement (temps nécessaire au silicone pour vulcaniser) est de 	 heures à 
	°C (voir le tableau ci�dessous)� Après le
temps de durcissement� à partir du début du mélange� nous pouvons démouler le modèle du moule� Employer si nécessaire l'air
comprimé pour faciliter cette séparation� Il est important de ne pas utiliser des objets pointus pour séparer le modèle du moule�
pour ne pas endommager le moule final� Le caoutchouc silicone est compatible avec tous les gypsums� ciment� résines polyuré�
thane et résines acryliques�
Note : Le temps de travail et le temps de vulcanisation sont réduits si la température excède 
	°C (ex� Si la température est ��°C�
le temps de travail est la moitié et le temps de vulcanisation est approximativement divisé en deux)� Si la température est en des�
sous de 
	°C le temps de travail et temps de vulcanisation augmentent considérablement� (ex� Si la température est �°C� le temps
de travail est doublé et le temps de vulcanisation devient trois fois plus long qu’ à 
	°C)�

RReeccoommmmaannddaattiioonnss  iimmppoorrttaanntteess
Les proportions exactes � : � doivent être respectées pour obtenir une vulcanisation correcte et pour ne pas changer les caractéris�
tiques finales du moule� Les surfaces avec lesquelles le matériel entre en contact doivent être parfaitement propres� exemptes de
graisse et sèche� NOTA : avant emploi� nous recommandons d’homogénéiser les deux composants afin d'éviter la sédimentation�

PPrroopprriiééttééss  cchhiimmiiqquueess  eett  pphhyyssiiqquueess  dduu  pprroodduuiitt  vvuullccaanniisséé
Rapport de mélange � : �
Viscosité du mélange pre�catalysé ����� cP
Temps de mélange à 
	 °C (�	 °F) �’
Temps de travail à 
	 °C (�	 °F) 
’ – 	’
Temps de vulcanisation à 
	 °C (�	 °F) ��’ �
’
Dureté Shore A après 
� heures �� � 
 shA
Charge de rupture � N/mm

Allongement à la rupture 

� �
Résistance au déchirement (Die B) 
 N/mm
Résistance au déchirement (Die C) �	 N/mm
Variation dimensionnelle en 
� heures ����� �

EEmmbbaallllaaggee
� kg � � kg � 	 kg � 	 kg � 
� kg � 
� kg

FFiicchheess  tteecchhnniiqquueess  eett  ddee  ssééccuurriittéé
Le produit ne doit pas être considérée comme dangereux selon la directive 

/	��/CEE et les amendements�

DDuurrééee  ddee  vviiee  eett  ssttoocckkaaggee  ��
Le RTV ZA�� THIXO PINK est garantit pendant une période de �
 mois si stocké correctement à une température entre �° et 
�°C
(��° � 
�°F)� Après utilisation fermer les récipients� ne pas substituer les bouchons ou les couvercles entre la base et le catalyseur�

EESSPPRRIITT  CCOOMMPPOOSSIITTEE  ••  ������  rruuee  BBrréézziinn  ••  ����������  PPaarriiss
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Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l’état
actuel de nos connaissances� Elles n’ont qu’une valeur indicative et n’impliquent� par
conséquent� aucun engagement de notre part� notamment en cas d’atteinte aux
droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos produits�

Ces informations ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables
pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque usage envisagé� Il appartient aux
utilisateurs de s’assurer du respect de la Législation locale et d’obtenir les homolo�
gations et autorisations éventuellement nécessaires�


